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道路 構造物基礎

平成30年度倶利伽羅防災他地質調査業務

36°37′28.4942″

137°12′16.1858″

応用地質株式会社 石井 伸明
第18799号

岩崎 和彦
第18878号

岩崎 和彦
第18878号

小島 陽
第20301号

YBM 1WA

ヤンマーTF120M YBM SP-40
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国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所
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35.92m

平成30年12月17日～平成30年12月24日

富山県富山市栗山

076-249-3362
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盛土（玉石
混り砂礫）

シルト混り
細砂

玉石混り砂
礫

茶褐

茶褐

暗灰～
褐灰

rd3

rd5

φ200～300mmの亜円礫の玉石が多い。最大径φ5
00mm。
φ30～40mmの亜角礫や細砂・粘土を混入する。
深度2mまで試掘実施。

シルト分を全体に混じる細砂および中砂からな
り、細砂優勢。
玉石や礫分の混入は見られない。

φ105～130mmの玉石を混入する砂礫からなる。
最大径φ155mm。
マトリックスは、φ5～20mmの亜円礫、中、粗砂
からなる。
送水掘進にて採取され、全漏水する。
全体に締まっている。
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