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植物根混りシルト質土

細礫混りのシルト質土

浅層部のため風化や弛みで固結度が低
くなっているが、岩組織を残す。

細粒分を多く含み、N値が低く(10)な
る。

下位の凝灰角礫岩の上部未～低固結
部。
徐々に固くなり、3.65～4.45mは半固結
状となる。

固結度がやや高く、軟岩柱状コアとな
る。
赤，灰，黒の軟～中硬質角礫を含む

礫混じり粗砂状

褐色を帯びた細粒土
細礫，砂分を含む。

礫混じり粗砂状

火砕流芯部の凝灰角礫岩(軟岩)が不明
で、上部の未～低固結部が厚い。
φ20～50mmの中硬質角礫が主体。
13～15mは半固結状となる。
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